
図 1.104　C5210-H材のS-S曲線(L.D.)
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図 1.105　C5210-H材のS-S曲線(L.D.)
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図 1.106　C5210-H材のS-S曲線(45°)
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図 1.107　C5210-H材のS-S曲線(T.D.)
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図 1.108　C5210-H材のS-S曲線(T.D.)
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図 1.109　C5210-H材のS-S曲線(T.D.)
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