
図 1.116　C1720-1/4HM材のS-S曲線(L.D.)
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図 1.117　C1720-1/4HM材のS-S曲線(L.D.)
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図 1.118　C1720-1/4HM材のS-S曲線(45°)
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図 1.119　C1720-1/4HM材のS-S曲線(45°)
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図 1.120　C1720-1/4HM材のS-S曲線(T.D.)
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図 1.121　C1720-1/4HM材のS-S曲線(T.D.)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

伸び(％)

応
力
(N
/m
m
2
)

1-69


